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Einleitung

Bauteile die eine wasserflihrende Ebene durchdringen sind alltag-
lich. An verschiedensten Unterkonstruktionen werden Gelander,
Konstruktionen, Vordacher oder andere Metallbauteile ange-
schlossen. Diese Durchdringungen fiihren in vielen Fallen durch
wasserfuhrende Schichten die dauerhaft dicht sein missen.
Bauphysik, Statik, Wasserabdichtung sowie der Korrosionsschutz
stellen hohe Anforderungen an solche Durchdringungen und
mussen vor der Ausfiihrung Normenkonform geplant werden.

Bei solchen Durchdringungen sind die Anschlussdetails anhand
der Aufbauten der verschiedenen Schichten in Anlehnung an die
geltenden Normen, Objektspezifisch zu planen und die An-
schlussflachen zu definieren. Es ist klar zu definieren wer flir wel-
che Ausfiihrungsdetails bei solchen Schnittstellen verantwortlich
ist. Der Planer muss die Detail-Ausfihrung mit dem Abdichtungs-
system abstimmen. Es ist sinnvoll die Detailplane vor der Herstel-
lung mit dem Abdichter abzustimmen.

Bei Durchdringungen die Uber ungentgende Anschlussflache
verfugen sind Wasserschaden meist schwer erkennbar und ver-
ursachen fir deren Behebung schnell hohe Kosten. In seltenen
Fallen, meistens wenn Abschottungen, wie in der SIA 271 gefor-
dert, gewissenhaft erstellt wurden, wird die Schadensursache
schnell lokalisiert und das Schadensausmass wird begrenzt.

Dieses Merkblatt konzentriert sich auf die Schnittstelle von
Durchdringungen und deren Abdichtung, sowie der Oberflachen-
behandlung der verschiedenen Materialien. Die Statik und Bau-
physik muss je nach Anwendung im Einzelfall beurteilt werden.
Die Details sind was diese beiden Punkte anbelangt nur rein infor-
mativ.



1. Anwendungsbereich

Das vorliegende Merkblatt entspricht dem heutigen Stand der

Technik, eine Haftung auf Grund dieser Empfehlung kann nicht

Ubernommen werden.

Neben den klassischen Abdichtungsvarianten wie

= Einfassung mit Klebeflache (120 mm) vom Spengler oder

= Kunststoffdichtungsbahnen mit Einfassung aus dem selbigem
Material

konzentriert sich dieses Merkblatt auf Durchdringungen vom Me-

tallbauer, die direkt mit dem Abdichtungsmaterial nicht hinterlau-

fig verbunden werden.

2. Ausfihrung

Die Schnittstelle zwischen der Konsole vom Metallbauer und

des Abdichtungsanschlusses vom Abdichter (Dachdecker) kann

auf verschiedene Arten ausgefiihrt werden:

= die Konsole mit Klebeflansch, erstellt vom Metallbauer, flr bitu-
mindse Abdichtung

= die Konsole mit Klebeflansch, erstellt vom Metallbauer, fir Flis-
sigkunststoffabdichtung

= Kombination beider Systeme

Ein wesentliches Entscheidungskriterium fur eine dieser Aus-
fuhrungen, ist das Abdichtungssystem und das Gefélle der Ab-
dichtungsebene. Bei einem Abdichtungssystem mit Warme-
dammschicht ist der direkte Anschluss an die Konsole ohne
separate Klebeflache mit Flussigkunststoff nicht zulassig. Fir Be-
festigungen sind immer Befestigungsmittel in CNS zu verwenden.

21 Variante mit Klebeflansch vom Metallbauer
fur bituminése Abdichtungen

Der Klebeflansch wird vom Metallbauer an die Konsole ge-
schweisst. Es dirfen keine Wasserinfiltrationen durch die
Konsolen entstehen. Der Klebeflansch muss eine minimale An-
schlussflache der bituminésen Abdichtung (x) von 120mm auf-
weisen und darf in diesem Bereich keine Durchdringungen wie
Locher fir die Befestigung, Locher flr die Feuerverzinkung, Aus-
klinkungen oder dergleichen aufweisen.

Vorteil: Der Anschluss ist oben geschlossen und dadurch dauer-
haft dicht.

Nachteil: Durch Unebenheiten im Beton oder durch Gefélle-
schichten gibt es vom Klebeflansch zum Untergrund teilweise
grosse Differenzen. Die durch geeignetes Schiften der Grundplat-
te aufgenommen werden mussen.
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2.2 Variante mit Klebeflansch vom Metallbauer

fiur eine Fliissigkunststoffabdichtung
Der Klebeflansch wird vom Metallbauer an die Konsole ge-
schweisst. Es dirfen keine Wasserinfiltrationen durch das Gelan-
derprofil entstehen. Der Klebeflansch muss eine minimale
Anschlussflache der Flussigkunststoffabdichtung (x) von 50mm
aufweisen und darf in diesem Bereich keine Durchdringungen wie
Locher fur die Befestigung, Lécher fir die Feuerverzinkung, Aus-
klinkungen oder dergleichen aufweisen.
Zu den 50 mm Klebeflache (fir FLK) mussen fur die Abschottung
resp. fir den Ubergang von der flichigen Polymerbitumendich-
tungsbahn zum Gelanderpfosten zusatzlich 20-30mm An-
schlussflache eingeplant und erstellt werden. Ist dies technisch
nicht ausfihrbar muss die Warmedammung im Anschlussbereich
um den Gelanderpfosten 30—40cm als druckfeste Warmedam-
mung z.B. PIR Turschwellenddmmungen (350 kPa) oder
Schaumglasddmmungen eingebaut werden. Diese Dammung
muss mit den Flachdachschichten rutschfest verklebt sein.

Vorteil: Die Klebeflache kann von 120mm auf 50 mm reduziert
werden. Der Anschluss ist oben geschlossen und dadurch dauer-
haft dicht.

Nachteil: Beim Anschluss mit Flissigkunststoff missen diverse
Anforderungen der Flissigkunststoffabdichtung erfullt werden,
die Ausfuhrung braucht mehr Arbeitsgange und es ergibt einen
Materialwechseln in der Abdichtungsebene.

2.3 Abschottung

Bei Abschottungen gibt es grundsatzlich zwei Kriterien. Es gibt
die Flachenabschottung in Bezug auf die Flachengrésse und
Entfernbarkeit der Schutz- und Nutzschicht und es gibt die Ab-
schottung von Durchdringungen der Abdichtung.

2.3.1 Flachenabschottungen

Sind dichte Verbindungen vom Untergrund z.B. Stahlbeton oder
der Dampfbremse bis zur Abdichtung. Grosse Dachflachen wer-
den durch Abschottungen in Teilflachen eingeteilt. Flachen-
abschottungen sind in der SIA 271 Ziffer 2.6.9 geregelt.

2.3.2 Anschlussabschottungen

Dachdurchdringungen wie z.B. Einfassungen oder Dachwasser-

einlaufe werden gegenuber der Ubrigen Abdichtungsflache

abgeschottet. Die Definition in der Norm SIA 271 wurde von der

TK-Flachdach Gebaudehiille Schweiz wie folgt festgelegt:

= Bei Durchdringungen der Flachbedachung (Dachwassereinlaufe,
Dunstrohre 0.3.) sind Abschottungen des Abdichtungssystems
vorzusehen. Das gilt insbesondere bei Anschliissen der Abdich-
tung auf Bleche z.B. Metall-Konsolen (Materialwechsel).



2.4 Oberflachenvorbereitung
Fir eine dauerhafte Klebequalitat missen die folgende Ober-
flachenvorbereitungen vorgesehen werden.

Bituminése Abdichtungen Entfetten Aufrauen/Anschleifen® Vorstreichen
CNS X X X
Stahl feuerverzinkt" X X X
Kupfer X X X

Einbrennlackierung”

Pulverbeschichtet"

Abdichtung mit Fliissigkunststoff Entfetten Aufrauen/Anschleifen® Vorstreichen
CNS X X X2
Stahl feuerverzinkt" X X X2
Einbrennlackierung X X X2
Pulverbeschichtet” X X X2

1) Unedle Metalle unmittelbar vor dem Anschliessen vorbehandeln. Sie dirfen nicht ungeschitzt der Witterung ausgesetzt werden (Korrosion).
Anschlisse mit Flussigkunststoff miissen gem. Systemanbieter vorbehandelt und vorgestrichen werden. Es gibt je nach Produkt (PUR, PMMA, EP) Abweichungen.

2) Ist abhangig von Systemanbieter

3) Durch das Anschleifen wird die Verkrallung mit dem Anschlussflansch verbessert. Je nach Hersteller missen die Anschlussflache mit einem Winkelschleifer,
Bandschleifer oder von Hand angeschliffen werden.
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2.5 Konstruktionsvorschldge Flachdachdurchdringung
Oberkante der Klebeflansche muss immer mit der Dammung
Ubereinstimmen. Bei Situationen mit Gefalle sind entweder ver-
schiedene Konsolen vorzusehen, oder es wird mit einer héhen-
verstellbaren Konsole verschiedene Starken abgedeckt.

Schnitt einer Abschottung:

T s TSI T IIITE.
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Beton
Dammung
Klebeflansch
Abdichtung
Dampfbremse
Abschottung
X =

Grau

Hellgelb

Rot

Hellgriin/Dunkelgelb/Blau

schwarz

blau

Mindestklebeflache: 50 mm bei Flissig-
kunststoff- oder 120 mm bei bituminds
Anschlissen.

Zur Klebeflache von 50 bzw. 120 mm muss
die Anschlussflache von ca. 20—30mm fir
die Abschottung dazugerechnet werden.
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2.6 Konstruktionsvorschlidge bei erh6hten
bauphysikalischen Anforderungen

Bei erhdhten lIsolationsstarken sind auch die 6rtlichen Durch-

dringungen zu beachten. Sind értliche Durchdringungen im Ge-

samtenergienachweis nicht genligend berlcksichtigt, so mussen

die Befestigungskonsolen zusatzlich abgekoppelt werden. Alle

Befestigungsmittel sind in CNS auszufiihren.

Damit die Bilder nicht unibersichtlich werden, wurde die Abschot-
tung nicht visualisiert. Sie ist bei jeder Durchdringung auszufiih-
ren.

Der Anschluss ist frei von jeglicher Warmebriicke. Die Anker lie-
gen komplett in der Isolation und sind durch die Trennlagen voll-
sténdig von einer méglichen Warmeleitung befreit. Es bestehen
keine durchgehenden metallischen Verbindungen. Ob die Trenn-
lagen quadratisch oder in einer runden Form ausgefiihrt werden,
ist lediglich durch die Bearbeitungsmadglichkeiten des Trennlagen-
materials abhangig.

Beton Grau

Dammung Hellgelb

Klebeflansch Rot

Abdichtung Hellgriin/Dunkelgelb/Blau

Dampfbremse schwarz

Abschottung blau

X = Mindestklebeflache: 50 mm bei Flussig-
kunststoff- oder 120mm bei bituminds
Anschllssen.
Zur Klebeflache von 50 bzw. 120 mm muss
die Anschlussflache von ca. 20—30mm flr
die Abschottung dazugerechnet werden.




2.7 Konstruktionsvariante Dachrandgeldnder

Gelander die den Dachrand durchdringen bergen besonders
hohe Risiken. Die Frage der Zustandigkeit fur die Schnittstellen
sind klar zu definieren (siehe Tabelle im Anhang). Vielfach basie-
ren die Losungsanséatze auf Vollmaterial in CNS, Hutabdeckun-
gen durch den Spengler oder mit sehr viel Silikon. Da diese Vari-
ante kaum technisch sauber zu realisieren ist, muss auf eine
Aussenmontage, oder wenn es die bauseitige Situation zulasst,
eine Innenmontage ausgewichen werden.

Bei sehr hoch isolierten Gebauden sind Kunststoffelemente am
besten geeignet. Damit kénnen verhaltnismassig hohe Lasten
libernommen und in das Bauwerk abgegeben werden.

Durch die Begehbarkeit des Dachrandes muss der Druckfestig-
keit und der Gelanderhohe ab Oberkant Dachrand Beachtung ge-
schenkt werden.

Die Elemente sind in der DAmmungsstarke erhaltlich. Sie werden
vor der Fassadenisolierung positioniert. Mit Vorteil sind sie durch
den Metallbauer zu montieren. Im Kunststoffelement ist eine Alu-
miniumplatte eingegossen. In diese kdnnen Lécher gebohrt und
Gewinde geschnitten werden.

Eine weitere Variante ist im Merkblatt der Gebaudehiille Schweiz,
«3D-Details bitumindser Flachdachsysteme» aufgezeigt.
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3. Bauphysikalisch korrekt

Die Konsolen dirfen nicht direkt auf dem Baukoérper aufliegen.
Es ist immer eine Abstandsmontage vorzusehen. Die Schiftung
sollte nicht mit Metall, sondern entweder mit einer Konterung,
PVC hart (mit geschlossenzelligem Schaum) oder Schichtpress-
stoff Phenolharz/Cellulosepapier (Hartpapier) erfolgen. Es ist zu
beachten, dass Hartpapier im Vergleich zu Kunststoff eine bis zu
10 Mal hdhere Druckfestigkeit aufweist.

Jeder Fall muss einzeln, am besten mit einem Verlauf der Isother-
me, beurteilt werden. Als Richtwert sollte ein Mindestabstand von
30mm zwischen warmen und kalten Teilen am Bau nicht unter-
schritten werden. Innerhalb eines Abdichtungssystems dirfen
keine Hohlstellen entstehen. Allfallige Hohlstellen sind mit einer
Dammung auszufillen.

4. Schlussfolgerungen

Ortliche Durchdringungen der wasserfilhrenden Ebene, kénnen
unter der Berlicksichtigung der thematisierten Punkte mit Erfolg
erstellt werden. Der Schnittstelle zwischen Klebeflansch und
bauseitiger Abdichtung ist grosste Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Architekten bzw. involvierten Unternehmer mussen friihzeitig
die Zustandigkeiten und Verantwortung fir die Schnittstellen zu-
teilen (siehe Tabelle im Anhang).
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7. Anhang

Unternehmer
Abdichtung

Unternehmer
Metallbauer

Abgrenzungen der
Zustandigkeiten

Planung/
Bauleitung

Koordination

Gewerke X

Berticksichtigung
Warmebriicken

Bestimmung
Anschluss,
Abdichtung und
Abschottung

Bestimmung Materiali-
sierung und Ober- X
flachenbehandlung

Montage druckfeste
Unterkonstruktion

Angaben/Vorgaben
Abdichtungssystem

Ausfiihrung
Abdichtung und X
Abschottung
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